Apresentacao:

A presente Especificacdo Técnicas tem o objetivo de formar juntamente com os
projetos executivos o conjunto de informagdes necessarias para a realizacdo dos
trabalhos de Construcdo do Pier e Caixa de Areia da Orla Fluvial de Petrolandia-PE.

Estas especificacbes executadas vistam nas normas técnicas e nos projetos
elaborados para tal fim, visa estabelecer uma metodologia de trabalho para as
realizacdes das tarefas necessarias a boa execucdo do referido empreendimento
assegurando e controlando o melhor padrdo de qualidade executiva.

Todas as etapas necessarias a realizacdo deste empreendimento deverdo ser
executadas segundo as especificagcbes contidas neste documento, os projetos
executivos e suas recomendagodes.

Serd sempre suposto que os projetos executivos e as especificagdes técnicas sao do
total conhecimento dos responsaveis técnicos da empresa encarregada da construcdo.

Disposicoes Preliminares:

Caberda ao construtor todo o planejamento da execucao das obras e servicos, nos seus
aspectos administrativos e técnicos, devendo, entretanto submeté-los a aprovacao
previa da fiscalizagdo da obra.

A Obra sera executada de acordo com os projetos e especificacdes elaborados para tal
fim.

No caso de divergéncias entre os projetos e as especificacdes, serdo adotados os
seguintes critérios:

e Em caso de omissdao das especificacdes prevalecerd o disposto no projeto
arquiteténico.

e Em caso de discrepancia entre o disposto no projeto arquiteténico e nas
especificagoes, prevalecerdo estas ultimas.

e Quando da omissao for do projeto arquitetonico prevalecera o disposto nas
especificagoes.

e Os projetos complementares prevalecerdo sobre o arquitetonico no caso de
discrepancias.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdao ser alterados durante a
execucao da obra, mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante,
entendimento este cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito.

As especificagbes técnicas sé poderdao ser modificadas, com autorizacdo por escrito,
emitida pela fiscalizagao e concordancia dos autores dos projetos.
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Os servicos omitidos nestas especificacbes técnicas e ou projetos, somente serdo
considerados extraordinarios, quando autorizados por escrito.

A inobservancia da presente especificacdo técnicas e dos projetos implica na nao
aceitagcao parcial ou total dos servigcos, devendo a contratada refazer as partes
recusadas sem direito a indenizagao.

Nenhum trabalho podera ser iniciado sem que exista na obra um livro de ocorréncia
com um minimo de 50 (cinqlenta) folhas fixas numeradas, intercaladas de pelo
menos uma folha serrilhada que se destina a relatdrios de fiscalizacdo, anotacoes,
modificagdes e qualquer tipo de solicitagao tanto da fiscalizagao como da contratada.
O uso de material similar, somente serd permitido quando inexistir comprovadamente
o material ou marca previstos nas especificacdes. Neste caso os materiais devem ser
apresentados com antecedéncia a fiscalizagdo para a competente autorizacdo, a qual
sera dada por escrito em oficio ou no livro de ocorréncia.

01- Planejamento:

Trata-se da obra de Construcao do Pier e Caixa de Areia da Orla Fluvial de
Petrolandia-PE, com nivel de complexidade inerente a este tipo de edificacdes.
Devendo, portanto a contratada apresentar, antes do inicio dos trabalhos, um
planejamento para a execugao da obra, caracterizando as particularidades de
modo que a referida obra possa transcorrer dentro de um padrao adequado de
qualidade como também obedecendo ao cronograma aprovado para execugao
dos servigos.

02- Instalacao da obra:

02.1 A contratada obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra placas
exigidas pela legislacao em vigor bem como as placas indicativas de obra, cujo
modelo sera fornecido pela Prefeitura Municipal de Petrolandia.

03- Locacao da obra:

03.1 Os trabalhos de locacdo serdao executados através de gabaritos utilizando
tdbuas de pinho de 15 cm e barrotes 7.5x7.5cm com distancia maxima de
2.00m.

03.2 A verificacdo dos alinhamentos e prumos das paredes deverdo ser
realizadas, periodicamente de acordo com as indicagdes do projeto
arquitetbnico e que possibilitem o acabamento final de forma racional e
economicamente possivel.

03.3 As exigéncias do item anterior ndo eximem a responsabilidade da
contratada a obrigagcao de executar por sua conta e no prazo estipulado, as

Pagina 2 de 9



04-

05-

modificacdes, reposicdes, demolicdes e correcdes resultantes de erros na
locagao.

Fundacoes:

04.1 As cavas para fundacao terao dimensdes em conformidade com as pegas
estruturais, ou seja, sapatas isoladas cilindricas e muro de arrimo, conforme
projeto executivo.

» Todos 0s equipamentos e/ou estruturas necessarios para realizacao das
escavagoes e fundagbes sub-aquaticas, como também a madao-de-obra
especializada serdao de responsabilidade do empreiteiro, no trecho
submerso do Pier e Caixa de Areia.

04.2 O reaterro devera ser executado com material arenoso isento de todo e
qualguer material organico, isso sem pagamento de nenhum adicional ao preco
da escavacao propriamente dita.

04.3 As aguas pluviais ou subterraneas que, porventura, invadirem as cavas,
serdo previamente esgotadas a fim de que as fundagdes sejam executadas em
terreno seco, o custo da realizagao de tal trabalho sera considerado inclusive no
custo da escavacgao.

04.4 O fundo das valas das sapatas isoladas, devera ser regularizado por uma
camada de concreto simples com espessura de 5cm e traco em volume 1:4:8
(cimento, areia e brita).

04.5 Serdo executadas como fundacao corrida do Muro de Arrimo da Caixa de
Areia, com base de 1,20m , a altura podera variar, mas nao devera ser inferior a
60cm. As pedras utilizadas deverdo ser graniliticas e assentadas por camada e
rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:6 (cimento e areia
grossa).

04.6 Na area construida (Rampas) sera feito aterro até a altura da laje de
impermeabilizacdo. Este aterro sera feito com cascalho isento de material
inorganico, distribuido em camadas de até no maximo 20cm de espessura. O
material devera ser tratado, ou seja, homogeneizado e umedecido e compactado
mecanicamente através compactador de chapa (sapinho). Nao sera permitido em
nenhuma hipétese a compactagao manual.

Estrutura de Concreto Armado Aparente:

05.1 O construtor obriga-se a apresentar a fiscalizacdo, com antecedéncia de
uma semana, o plano de concretagem indicando data, hora e pecas a serem
concretadas, duracdo prevista dos servigos e pontos de emendas.

05.2 A preparacdao do concreto serd através de betoneira com capacidade
compativel a producdao que atenda ao plano de concretagem apresentada.
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05.3 As formas serao confeccionadas em madeira compensada tipo plastificada
com espessura de 12mm nos pilares e vigas. Para as pecas tipo bloco de
fundagdo as formas poderdao ser em madeirit resinado de 12mm.

05.4 O concreto devera ser utilizado estruturalmente tanto na infra-estrutura
como na superestrutura (sapatas, cintas, pilares e vigas) e dosado de modo a
assegurar ap0ds a cura a resisténcia indicada no projeto estrutural. O traco sera
de 1:2:3 (cimento, areia e brita 38/25) com 350 kg de cimento / m3.

Serao observadas as fiéis confeccbes das formas e das armaduras, o
amassamento devera ser mecanico com a utilizacdo de betoneiras de capacidade
compativel com o trabalho.

O lancamento devera ser feito logo apds a devida conclusdo da mistura e
observando o teor de agua. O adensamento devera ser feito através de
vibradores. A cura do concreto e a retirada das formas deverao obedecer ao
previsto na ABNT.

05.5 Deve-se vibrar o concreto até que se conste a presenca de nata de cimento
na superficie, sendo nesta ocasiao retirado o vibrador e mudada a sua posicao.

Quando o adensamento for feito através de vibrador de imersao, deverdo ser
seguidas as seguintes recomendacgoes:

e O concreto sera vibrado em camadas de 0.30 a 0.40m de espessura ou %
do comprimento da agulha do vibrador.

e O diametro da agulha deve variar de 25 a 75 mm em funcdao das
dimensoes das pecas a concretar.

e A penetracdo e retirada da agulha devem ser feitas com o vibrador em
movimento.

e O adensamento ndo poderd alterar a posicdo da ferragem e nao sera
permitido o lancamento de nova camada de concreto, sem que a anterior
tenha sido tratada conforme as indicagOes deste item.

05.6 Apds a concretagem a estrutura sera protegida contra a secagem
prematura molhando-se periodicamente a mesma durante pelo menos 7 (sete)
dias contados do dia da concretagem e obedecendo as recomendagdes da NB1.

05.7 Da mesma maneira, as formas deverdao ser mantidas Umidas até que
sejam retiradas.

05.8 Laje premoldada tipo trelicada tipo TG8M com armadura de 6mm no banzo
superior, 5mm no banzo inferior e 4,2mm na diagonal, fabricacdao Gerdau ou
similar. As lajotas serdo do tipo ceramica com capeamento de 5cm com
concreto fck=20Mpa (1:2:3), com altura final de 13cm, e malha de ferro 6.3 a
cada 30cm.
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06- Piso em Pedra fria:

06.1 As pavimentacGes sO6 poderdo ser executadas apds o assentamento das
canalizac0es que devam passar sob elas.

06.2 O construtor deverd apresentar amostra do produto antes do inicio da
aplicagao do mesmo.

06.3 A argamassa da base terd 2cm de espessura e seu trago volumétrico 1:6
cimento e areia

06.4 O piso sera executado com pedra Sdo Tomé com dimensdes 40x40cm e
assentadas com argamassa industrializada tipo AC-II, fabricagao Quartzolit ou
similar.

06.5 O rejuntamento sera executado com rejunte flexivel, fabricacdo quartzolit
ou similar.

07- Esquadrias de Ferro:

07.1 Antes da fabricacdo deverd ser apresentados a fiscalizacdo o projeto
executivo das esquadrias com as dimensdes das diversas pecas e perfis ou uma
esquadria fabricada como protoétipo. Obedecendo no minimo ao indicado no
projeto arquitetonico.

07.2 Serdo executadas em tubo galvanizado pesado com diametro de 2”".
Deverdo ser confeccionados em perfeita obediéncia aos detalhes do projeto
arquitetonico.

07.3 Todas as pegas componentes das esquadrias, serao em material de
primeira qualidade, isentam de ferrugem ou outros quaisquer defeitos. As
ligagdes que sejam soldadas ou parafusadas, serdo de comprovada resisténcia e
perfeito acabamento.

07.4 A fixacdo dos caixilhos sera feita com grapas de ferro, chumbadas na
estrutura com argamassa de cimento e areia, ao trago volumétrico de 1:3, e
espacadas de aproximadamente 50 cm, sendo dois o numero minimo de grapas
para cada lado.

07.5 As dimensdes dos perfilados, citadas como minima nos detalhes, referem-
se ‘a cada dimensdao isolada, devendo ser rigorosamente obedecida.

07.6 As esquadrias deverdao ser entregues na obra com protecao de uma
pintura antioxidante tipo fundo para galvanizado de fabricagao coral ou similar.
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08- Pinturas:

08.1 Todas as esquadrias em ferro, caso a pintura aplicada pela serralharia nao
for executadas conforme estas especificagdes, deverao ser removidas e
devidamente lixadas. Apds o lixamento, as esquadrias levardao uma aplicacdo de
desoxidante fosfatizante (Severine), sendo aprovado pela fiscalizagdao no livro
de ocorréncias, e tendo obedecido as determinagdes do fabricante em seguida
se processara a aplicacdo de um primer antioxidante, (zarcao ou cromato de
zinco) de conceituada marca.

08.2 As pecas deverdao ser tratadas de preferéncia antes da aplicacdao das
mesmas na obra. Depois da demdo de anti-oxido, se aplicard massa nas falhas
de soldas e ligacdes. Apos este trabalho se fara a aplicacdo de outra demao de
antioxido. Sobre esta demdo seca, serd aplicado trés de maos de tinta de
acabamento.

09- Instalagoes Elétricas:

09.1 As instalagdes elétricas, obedecerdao rigorosamente ao que indica o
projeto, planilhas quantitativas e detalhes que deverao estar de acordo com a
ABNT.

09.2 A entrada de energia obedecerda aos projetos e exigéncias da
concessionaria local. Os cabos de entrada até a medicao e da medicao até os
quadros de disjuntores deverdao ser enterrados em eletrodutos PVC rigido e
conforme projeto.

09.3 Eletroduto galvanizado de 1 ", fixado com abracadeiras na lateral da
viga.

09.4 Todo material empregado deverd obedecer a NBR 5410 (NB3). A
empreiteira devera se inteirar de todas as exigéncias da concessionaria local,
ficando assim, responsavel por qualquer problema que ocorra no ato da ligagdo.

09.5 E de obrigacdo da Empreiteira deixar todo o conjunto, inclusive fiacdo do
quadro de medicdo em condicdes da Concessionaria efetuar a ligacdo com a
rede publica inclusive providenciar a mesma.

09.6 Todos os fios e cabos serdao da marca Pirelli ou similares, atendendo as
bitolas indicadas no projeto.

09.7 E expressamente proibida a emenda dos condutores dentro dos
eletrodutos. Quando forem executadas emendas nas caixas de passagem
deverao ser usadas fitas isolantes para fechamento da mesma. A instalacdo da
fiacdo devera obedecer aos cdédigos das cores projetadas.
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10- Pavimentacao Externa:

10.1 MEIO-FIO

e Serdo constituidos de pedras entalhadas obedecendo as seguintes
dimensoes:
Altura..... =0,38a0,40m;
Largura...= 0,11 a 0,12m;
Comprimento....= Variavel em funcdo dos raios existentes.

e O assentamento deverd ser precedido dos servicos topograficos
onde devera ser fornecido o alinhamento bem como as alturas;

e Serao assentados em cavas de fundacao previamente
compactadas, deverao ter suas arestas rigorosamente alinhadas, o
espelho deverd ter altura minima de 0,15m;

e As juntas entre as pecas deverdao ser de no maximo 2cm e
preenchidas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3;

10.2 PARALELEPIPEDO GRANILITICO

= Os pavimentos de paralelepipedos sao constituidos de pedras
entalhadas em forma de paralelepipedos e assentados sobre
camada de areia de modo conveniente a fim de possibilitar o
entrosamento necessario e obedecer as condigdes projetadas de
greide, alinhamento e perfil transversal;

» Os paralelepipedos devem se aproximar o mais possivel de forma
prevista, com faces planas e sem saliéncias e reentrancias;

» Os paralelepipedos deverdo ser de granito ou de outras rochas que
apresentem peso especifico aparente, minimo 2.400 Kg/m3;

= As dimensdes dos paralelepipedos serdo as seguintes:

=> Comprimento..... 0,16 20,18 m
=> Largura.............. 0,12a 0,14 m
=> Altura................ 0,11a0,13m

» A fiscalizacdo rejeitard todas as pedras que tenham dimensdes
inferiores as especificadas. Nao sera aceito em hipdtese alguma,
qualquer quantidade de pedra aplicada com dimensdes menores
que o solicitado;

» As arestas deverao ter linhas retas e faces perpendiculares entre
si, permitir-se-a, todavia que a face inferior seja ligeiramente
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Mmenor que a superior, e a peca passaria a ser o tronco de piramide
de bases paralelas. A diferenca maxima tolerada serd, nesse caso,
de 2cm;

As amostras de paralelepipedos para os exames visuais deverao
ser colhidas segundo os critérios estatisticos, com segue:

a) A quantidade fornecida deve ser dividida em lotes de 2
milheiros, cada lote sera separado ao acaso, uma amostra de
5% dos paralelepipedos;

b) Se 90% das pecas satisfazerem os exames visuais, o lote sera
aceito, caso contrario sera rejeitado;

c) Um lote rejeitado poderd, ainda ser aceito se forem substituidas
as pecas defeituosas de forma a enquadra-lo na especificagao;

A areia de assentamento devera consistir de particulas limpas,
duras e duraveis, isentas de torrdes de argila e materiais
estranhos;

A altura da camada de assentamento (colchdao de areia) sera de
6cm (seis centimetros), e esta ndo podera diferir em mais ou
menos 10%;

Os paralelepipedos devem ser assentados em fiadas, normalmente
ao eixo da via, ficando a maior dimensao na direcao da fiada. O
acabamento devera estar de acordo com as tolerancias
estabelecidas no projeto;

As juntas devem ser alternadas com relagdo as duas fiadas
vizinhas, de tal modo que cada junta fique dentro do terco médio
do paralelepipedo vizinho;

O rejuntamento dos paralelepipedos serd efetuado logo que seja
terminado o seu assentamento bem como a compressao através de
passagem de rolo ou soquete manual. O rejuntamento deverd
acompanhar de perto o assentamento, principalmente, em regides
chuvosas ou sujeitas a outras causas que possam danificar o
calcamento ja assentado, porém, ainda ndo fixado e protegido pelo
rejuntamento;

Observamos que momentos antes do rejuntamento o empreiteiro
deverd molhar abundantemente toda area do paralelepipedo
assentado, para o adensamento e rebaixamento da areia excedente
entre as juntas dos paralelepipedos, de modo que a altura do
rejunte atinja 34 da pedra, ou seja, 75% da altura da pedra;
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= As juntas serdao preenchidas com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3. A areia devera ser isenta de sal e devidamente
peneirada. Para confeccao dos tracos serao utilizadas padiolas nas
dimensdes 0,30x0,40x0,30m (largura, comprimento e altura);

= Devera ser observado a cura continua da pavimentacao durante 07
(sete) dias no minimo;
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